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GOMME E MEMBRANE PER IMPERMEABILIZZAZIONE

RESISTENZA ALLA DETERIORAZIONE IN OZONOCodice: 13 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 7704 Normativa di Riferimento: UNI

7704------------------------------------

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZACodice: 13.1 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/3------------------------------------

DETERMINAZIONE DELLA LARGHEZZACodice: 13.2 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/4------------------------------------

DETERMINAZIONE DELL'ORTOMETRIACodice: 13.3 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/5-----------------------------------

DETERMINAZIONE DELLO SPESSORECodice: 13.4 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/6---------------------------------

DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICACodice: 13.5 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/7-------------------------------

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONECodice: 13.6 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/8------------------------------

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONECodice: 13.7 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/9-----------------------------

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO E DINAMICOCodice: 13.8 Settore:

EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI 8202/11 - UNI

8202/12----------------------------

DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE TERMICA LINEARECodice: 13.9 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI

8202/20---------------------------

DETERMINAZIONE DELL'IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUACodice: 13.10 Settore: EProcedura Esecutiva:

Le prova viene eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI 8202 Normativa di Riferimento: UNI 8202/21
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